
1 2,0 NW Gp, brązowa 1 tpl 11,9 II b

2 3,4 NW Gp, brązowa 4/4 pl 15,0 24,2 11,2 12,9 0,29 II c

3 1,0 NW ΠΠΠΠ, j.ziel.-brązowy tpl 20,1 I

3 2,0 NW Gp, brązowa 3 pl 14,1 II c
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WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW SPOISTYCH

Pobrane próbki Badania makroskopowe
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